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Au Ag Pb Zn Cu Ag Eq Ag Eq oz

(g/t) (g/t) (%) (%) (%) (g/t) (M)
Constancia 388.283 6,1 207 2,49 3,34 0,44 912 11,39
Wellington 102.391 5,9 174 1,85 3,65 0,49 868 2,86
Escondida 50.738 1,3 232 0,39 1,38 2,52 690 1,13

Constancia Este 13.192 5,8 123 1,73 1,69 0,10 681 0,29
San Jose 4.654 6,1 354 4,38 1,38 0,21 1.010 0,15

Colquipallana 867 3,4 257 2,92 4,79 0,20 802 0,02
560.126 5,6 202 2,18 3,17 0,63 879 15,84

Au Ag Pb Zn Cu Ag Eq Ag Eq oz
(g/t) (g/t) (%) (%) (%) (g/t) (M)

Constancia 483.443 5,4 212 1,76 3,11 0,45 837 13,01
Wellington 288.582 5,0 191 1,22 3,36 0,67 809 7,51
Escondida 99.218 3,3 264 1,40 3,61 1,76 900 2,87

Constancia Este 22.832 5,5 140 1,80 1,96 0,15 695 0,51
San Jose 5.636 6,2 321 4,07 1,35 0,20 979 0,18

Colquipallana 1.264 3,4 246 2,98 4,95 0,20 795 0,03
900.975 5,0 210 1,57 3,21 0,66 832 24,11

Au Ag Pb Zn Cu Ag Eq Ag Eq oz
(g/t) (g/t) (%) (%) (%) (g/t) (M)

Constancia 871.726 5,7 210 2,09 3,21 0,45 871 24,40
Wellington 390.974 5,2 186 1,39 3,44 0,63 825 10,37
Escondida Measured+ 149.956 2,6 253 1,06 2,85 2,02 829 4,00

Constancia Este Indicated 36.024 5,6 134 1,78 1,86 0,13 690 0,80
San Jose 10.290 6,1 336 4,21 1,37 0,20 993 0,33

Colquipallana 2.131 3,4 250 2,95 4,89 0,20 798 0,05
1.461.101 5,2 207 1,80 3,19 0,65 850 39,95

Au Ag Pb Zn Cu Ag Eq Ag Eq oz
(g/t) (g/t) (%) (%) (%) (g/t) (M)

Constancia 378.173 5,0 220 1,91 3,04 0,32 807 9,82
Wellington 203.127 5,2 196 1,57 2,63 0,25 762 4,97
Escondida 255.293 3,5 220 0,97 2,83 1,46 791 6,49

Constancia Este 30.199 5,0 98 1,17 1,04 0,31 582 0,56
San Jose 7.567 6,4 294 4,07 1,54 0,22 977 0,24

Colquipallana 4.024 3,0 184 2,46 3,93 0,15 648 0,08
878.383 4,6 211 1,55 2,81 0,64 785 22,17
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